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I nledning

Denna bilagsdel innehaller de bilagor som rapporten " LCA av farg” refererat till.
Bilagorna presenterar bl.a.:

e Flodesscheman for de analyserade fargerna,

e Inventeringsdatafor de analyserade fargerna ("vaggatill "grind”, dvs
funktionell enhet 1), samt

e Diagram som presenterar fargens miljopaverkan i forhalande till substratet
(funktionell enhet 3).

Bilagorna presenteras under respektive delkapitel. Med detta menas att
exempelvis trastudiens bilaga A finns under kapitlet " Bilagor till trastudien”.

Utdver ovan ndmnda bilagor finns aven sammanstallningar som redovisar dels
foretagsspecifika inventeringsdata for olika leverantdrer och dels medelvarden for
olikafargravaror. Dessa bada sammanstalIningar &r dock € offentliga.



2 Bilagor till tréstudien

Generdlt om studien

Bilaga A Anvéanda grunddata i studien

Transporter:

Huwvudreferens

L asthilstransporter
|angdistans:

Battransporter, htgsjo

Tagtransporter

Energi:

Ann-Marie Tillman et. al. Godstransporter i
livscykelanalys. Schablonvarden for energianvandning
och emissioner, Chalmers Tekniska Hogskola, Teknisk
Miljoplanering, Goteborg 1994.

Ann-Marie Tillman et. al. Godstransporter i
livscykelanalys. Schablonvarden for energianvandning
och emissioner, Chalmers Tekniska Hogskola, Teknisk
Miljoplanering, Goteborg 1994.

Godstransporter i livscykelanalys, schablonvérden for
energianvandning och emissioner, Chalmers tekniska
hogskola, Teknisk miljoplanering, 1994:1.

Huwvudreferens

El; svensk mix
El; EU-mix

El USA
Oljeframstélning

Oljeférbranning
Dieselframstalining
Kolframstdlning
Kolférbranning
NaturgasframstélIning
Naturgasforbrénning

V attenkraft

Kéarnkraft

BUWAL 250 Originaldata fran ESU-ETHZ 1994-95
BUWAL 250 Originaldata fran ESU-ETHZ 1994-95
World Resources 94-95

Eco-Profiles of the European Industry, report 2, PWMI,
Brussel 1993 (tabell 22).

BUWAL 132 (1990)

Thelife of fuels, ecotraffic AB, 1992.
IDEMAT crude coal KEMNA 1 (1981)
BUWAL 132 (1990)

Life Cycle Datafor Norwegian Oil and Gas.

Energi och miljo, miljokonsekvenser vid anvandning av
naturgas, biobransle, olja och kol, AF-Energikonsult pa
uppdrag av SGC, 1995.

Caroline Setterwall et. al. Livscykelanalys for
Vattenfalls elproduktion - ssmmanfattande rapport
1996.

Caroline Setterwall et. al. Livscykelanalys for
Vattenfalls elproduktion - ssmmanfattande rapport
1996.



Forpackningsmaterial:
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Huvudreferens

LDPE
HDPE

Stal jungfruligt

Stal 50 jungfr./50 atervunnet

Eco-profiles of European plastic industry, Report 2:
olefin feedstock source, PWMI, 1993.

Eco-profiles of European plastic industry, Report 2:
olefin feedstock source, PWMI, 1993.

En jamforande livscykelanalys av betongpannor,
tegelpannor och takpl&t. Martin Erlandsson och Asa
Jonsson. AFR report 35. Stockholm 1994.

LCA of Building Frame Structures - . Thomas
Bjorklund, Anne-Marie Tillman. Teknisk
miljoplanering Chalmers. Report 1997:2.
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Bilagor till trastudien

Bilaga A Processtrad for 16sningsmedel sbets

Bilaga B Processtrad for syrahardande pigmenterad grundfarg
BilagaC Processtrad for syrahardande klarlack

Bilaga D Processtrad for syrahardande pigmenterad toppféarg
Bilaga E Processtrad for vattenburen bets

Bilaga F Miljoprofil for ingdende system

Bilaga G Processtrad fér 1m? ytbehandlad yta med |8sningsmedel sbets +
syrahardande klarlack

Bilaga H Processtrad fér 1 m? ytbehandlad yta med pigmenterad
syrahardandeféarg

Bilagal = Anvanda karaktariseringsindex i trastudien
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Bilaga A Processtrad for |6sningsmedels bets.
MWletalorgand 1: Alkohol e

s4ml: Alkohol
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Bilaga B Processtrad for syrahéardande pigmenterad
grundfarg

Tix alloyrd Faxp 2129 Butyldeetat
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Bilaga C Processtrad for syrahardande klarlack
Ttaktiva mes Mjukgirare
O Fiharol alko
Ethangh kg e g
“:‘?(‘But},r arcetat
lcloin re2 Allphol
Il elafmies re sit “
|;3§ Ethiylacetate
medel hljukgirare
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Bilaga D Processtrad for syrahéardande pigmenterad
toppféarg
Tix el 4 B

Kathanidharts
L T Tz

T
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Kathamydhatts
e i T LT3
Titafimm-diade
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Bilaga E Processtrad for vattenburen bets

Iletalorgar

hets watten



Bilaga F

10

Bilagor till tréstudien

Milj6profil for ingaende system

LOsnings- Vattenburen Syrahardande Syrahardande Syrahardande

medelsburen bets grund pigment topp klarlack

bets pigment
Emissioner till luft [g]
CO; 2304 498 1766 1803 2524
CoO 3.4 0.2 1.8 15 2.4
CH., 5.7 0.4 3.3 2.4 4.6
N.O 0.004 0.000 0.01 0.01 0.003
CxHy 3.2 0.6 5.6 5.9 2.3
vOC 2.0 0.0 9.1 9.0 10.9
VOC I6sningsmedel 5.3 0.6 1.3 0.6 2.6
NOXx 12.6 1.9 9.1 8.9 9.1
SOx 8.1 3.3 8.7 8.0 55
S04 <0,0001 <0,0001 52.0 61.8
Stoft 0.1 0.0 0.1 0.1 0.7
Damm 1.5 0.2 12.9 15.0 0.9
Metaller <0,0001 <0,0001 <0,001 <0,0001 <0,0001
Emissioner till vatten
(9]
BOD 0.003 0.001 0.06 0.07 1.75
COD 2.1 0.01 0.9 0.9 9.6
CxHy 0.08 0.0001 0.4 0.3 0.6
N-tot 0.0003 0.006 0.699 0.13
P-tot <0,0001 <0,0001 0.0005 0.001 0.014
Metaller 0.06 0.04 0.03 0.04
Sulfat
Klorid 0.0003 0.0004
L6st material 0.004 0.005 0.002
Suspenderat material <0,0001 0.0003 0.01 0.06 0.09
Olja och fetter 0.14 0.05 0.03 0.08
Avfall till marken [g]
Slagg och aska 3.7 0.3 1.6 1.1 2.2
Farligt avfall 1.1 0.04 25.7 255 8.9
Gruv- och 0.5 995.6 29.6
mineralavfall
Industriavfall 3.2 0.1 19 14.8 10.2
Ovrigt avfall 25 91 287.8 142.8
Fornyelsebara
resurser [kg]
Tra (TS) 0.001 0.001
Natriumkarbonat 0.008 0.009
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Icke fornyelsebara resurser [kg]

Stenkol 0.08 0.01 0.30 0.33 0.05
Brunkol 0.05 0.01 0.05 0.04 0.03
Olja 0.9 0.2 0.8 0.8 0.6
Naturgas 0.6 0.05 0.4 0.4 0.5
Aluminium, 0.008 0.009
aluminiumhydroxid

Jarnmalm 0.00001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Kopparmalm 0.0004 0.0002 0.0003 0.001
Uranmalm <0,0001 <0,0001 <0,0001
Kalksten <0,0001

Taljsten 0.4 0.3

Stensalt 0.002 0.002

Icke férnyelsebara
material [kg]

Saltsyra 0.02 0.02
Svavelsyra 0.40 0.47 0.0001
Natriumhydroxid 0.00 <0,0001 <0,0001

Fornyelsebara
material [kg]

Tallolja 0.22

Energianvandning férnyelsebara
brénslen [MJ]

Biobransle | 0.001 5.1

Energianvéandning icke férnyelsebara branslen

[MJ]

Bensin, diesel, olja 121 1.2 6.8 8.2 10.0
Naturgas 10.5 1.2 9.6 7.7 10.2
Kol 0.1 0.02 3.3 3.9 0.1

Energianvandning elektricitet [MJ]

Elektricitet 1.9 0.2 54 3.2 4.2
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Bilaga G Processtrad for 1m? ytbehandlad yta med
|6sningsmedelsbets + syrahardande klarlack

Electricity

Lisningsiedelshets

=
agad wara
O f rad

- Ebetsadkfjﬂ R

Betsad kiks
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Bilaga H Processtrad for 1m? ytbehandlad yta med
pigmenterad syrahardandefarg

Ayrahdrdande grand
syrahire

IAlad kiksl
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Bilaga | Anvéanda karaktariseringsindex i trastudien

Foljande karakteriseringsindex har anvants till miljopaverkansbedémningen.

Vaxthuseffekten
GWP 100
Kélla: IPCC 1995 (SNV 1998).
GWP 100 (direkt)* g koldioxidekvivalenter

Global Warming Potential
CO, 1
CH, 21
N,O 310
HFC 134a 1300
CF, 6500
SFe 23900

*  Endast utslapp till luft som har direkt paverkan pa vaxthuseffekten.
CO och NOx har indirekt paverkan.

FoOrsurning.

AP (CML)

Kéla: CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA
AP, Acidification Potential g SO, ekvivalenter
SOz, SOx 1

NOx 0,7

NO 1,07
NO2 0,7

HF 1,6

HCl 0,88
NH; 1,88
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Overgddning, eutrofiering.

EP (CML)

Kélas CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA
Eutrofication Potentials g PO,> ekvivalenter
PO,* 1

P 3,06

P2Os 1,34

NOX, (NO,) 0,13

N 0,42

NO 0,20

NH," 0,33

NH; 0,35

COD 0,022

Fotokemisk oxidantbildning, marknéra ozon.

POCP (CML)
Kéla: CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA

POCP, Photochemical Ozone |g etylen (eten) ekvivalenter
Creation Potential

Eten (CgHz) 1
CH, 0,007
CxHy (medelvéarde alkaner) 0,398
HxCy utom metan 0,416
Hal ogenerade kolvéten 0,021
(medelv.)

Aromatiska kolvéaten (medelv.) 0,761
Aldehyder (medelvarden) 0,443
Kolvéten, VOC, (medelv.) 0,443
NMVOC (medelv.) 0,416
metanol 0,123
etanol 0,68
akoholer (medelvarde) 0,196
aceton 0,178
benzen 0,189
toluen 0,563

*  Karakteriseringsfaktorerna & angivnai ett intervall for varje amne, men
medelvérde anvands.
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Bilagor till metallstudien

Forklaringar till bilagorna

Bilaga A
Bilaga B
BilagaC
Bilaga D
Bilaga E
Bilaga F
Bilaga G
BilagaH
Bilaga |

Bilaga J

Bilaga K

Bilaga L

BilagaM

Bilaga N

Bilaga O

Bilaga P

Bilaga Q

BilagaR

Processtrad for 1 kg pulverférg

Processtrad for 1 kg l6sningsmedelsburen farg

Processtrad for 1 kg vattenburen farg

Miljoprofil per kg féarg

Processtrad fér 1 m? pulverfarg

Processtrad for 1 m? 16sningsmedelsburen farg

Processtrad fér 1 m® vattenburen féarg

Miljéprofil per m? mélad yta

Processtrad och Eco-indicatorvérden for pulvermélat hyllplan

Processtrad och Eco-indicatorvarden for hyllplan méalat med
|6sningsmedelsburen farg

Processtrad och Eco-indicatorvarden for hyllplan méalat med
vattenburen farg

Processtrad och Eco-indicatorvarden for pulvermalad balk

Processtrad och Eco-indicatorvéarden for balk mélad med
|6sningsmedelsburen farg

Processtrad och Eco-indicatorvéarden for balk mélad med
vattenburen farg

K arakteriseringsvarden for 1 kg pulverfarg samt for 1 m?
applicerad pulverfarg

Karakteriseringsvarden for 1 kg lésningsmedelsburen férg
samt for 1 m? applicerad l6sningsmedelsburen farg

Karakteriseringsvérden for 1 kg vattenburen farg samt for 1
m? applicerad vattenburen farg

Karakteriseringsvérden for olika |dsningsmedel och pigment
(1ko)
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Forklaringar till bilagorna

o Processerna” Powder paint”, ”SB Paint” respektive "WB Paint”
representerar energiforbrukningen for fargtillverkningen och det spill som
fas dar.

o Processerna” Applied Powder”, ” Applied SB Paint” respektive ” Applied
WB Paint” representerar |6sningsmedel sutsldpp och fargslamavfall under
appliceringen. Ldsningsmedel savgangarna vid applicering har bokforts som
utslépp av CyHy och inte som utslépp av den faktiska ldsningsmedelsmixen i
fargen. Procentangivel sen avser verkningsgraden

o Processen ” Iron phosphate’ representerar energiforbrukningen for
jarnfosfateringen.

o Processerna” 1 m? Powder painting Imm” respektive” 1 m® wet painting
1 mm” representerar energiférbrukningen for appliceringen.
o Processutdl &pp av 16sningsmede vid tillverkningen av dessa, se bilaga 'V,

har bokforts som utsl8pp av respektive |6sningsmedel utom i de fall
karakteriseringsindex saknats da det bokforts som CyHy.

o Energy, solid och pesticider finnsinte med i diagrammen trots att de
fortecknas nedtill.
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Bilaga D Miljoprofil per kg farg

Energi- och ravar uresursuttag samt emissioner for 1 kg farg
Enhet Pulverfarg Ldsnmburen  Vattenburen

Energi
energy from oil MJ 26,5 17,6 8,52
energy from natural gas MJ 25,6 28,2 145
energy from coal MJ 7,35 0,94 0,85
energy from hydropower  MJ 3,04 2,86 2,72
energy from uranium MJ 5,15 2,72 2,6
biomass (feedstock) MJ 0 2,54 2,03
energy from lignite kJ 779 884 782
energy (undef.) kJ 765 242 308
energy recovered MJ -1,4 -1,34 -1,99
Ravaror
ilmenite g 394 158 138
NaCl g 361 126 22,1
coal ETH g 238 143 110
crude oil (feedstock) g 162 143 101
natural gas (feedstock) g 127 128 70
limestone g 151 50 8,33
baryte g 118 72 78,5
dolomite g 90 55 60
nitrogen g 55,2 84 3
Na2S04 g 43,7 26,7 29,1
oxygen g 15 2,8 16
lignite ETH g 14,8 23,9 16,9
iron (ore) mg 611 445 118
Emissioner till luft
(6(04 kg 4,39 2,16 1,63
SOx g 36,3 10,1 9,63
NOx g 19,6 10,1 7,26
CcO g 119 2,34 1,56
methane g 10,6 8,11 5,26
CxHy (VOC) g 9,35 3,58 3,06
dust g 7,02 1,98 1,27
HCI mg 443 136 103
metals mg 190 471 39,7
N20 mg 159 11,5 9,32
CxHy aromatic mg 14,4 30,5 6,73
benzene mg 10,5 8,28 7,11
HF mg 8,33 5,88 4,39
Ni mg 3,34 2,54 1,55
Zn mg 3,29 2,38 1,36
ammonia mg 0,483 2,53 1,95

heavy metals mg 1,22 1,59 0,53
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Enhet Pulverfarg Ldsnmburen  Vattenburen
farg farg
Emissioner till vatten
Cl- g 202 73,6 14,6
Na(aq) g 76,7 26,7 6,09
suspended solids g 17,5 6,39 151
COD g 11,2 921 6,3
Ca(an) g 10,8 3,78 0,55
sulphate g 4,92 3,02 2,05
anorg. dissolved subst. g 4,36 34 2,49
dissolved solids g 343 1,26 0,25
COs3- - g 3 1,05 0,15
Acid asH+ g 1,62 1,05 0,81
BOD mg 637 192 152
metallic ions mg 590 393 248
Al mg 385 232 180
TOC mg 227 600 477
oil mg 220 229 152
Fe mg 138 89 65,8
CxHy(aq) mg 70 215 9,74
phosphate mg 69 36,8 133
Ba mg 50,6 36,1 26,6
NH4+ mg 16,9 14,2 10,8
N-tot mg 13,4 43,8 32
CxHy aromatic mg 7,16 6,29 4,42
nitrate mg 5,41 6,1 4,35
Zn mg 391 2,36 1,83
Cr mg 39 2,36 1,82
Avfall till mark
industrial waste g 234 114 101
minera waste g 99,4 34,9 234
slags/ash g 18,4 3,28 2,94
solid waste g 17,3 10,6 11,6
chemical waste (inert) g 7,27 2,17 1,47
chemical waste (regulated) g 3,87 1,88 0,538




Bilaga E Processtrad for 1 m® pulverfarg
p
Powder 75 pm pa 1
mm plat
Value: 56,9
N —
0,12 kg 1m2 1m2
Applied powder [ron phosphate 1 Powder painting 1
80% mm mm
Value: 14 4 Value: 21,7 Yalue: 208
0,15 kg 0,00386 tkm 9,06 hJ 8.7 hJ
Powder paint Truck 28t B250 Electricity Sweden Electricity Sweden
B250 B250
Yalue: 0,00746

Value: 14,4

Yalue: 21,7

Yalue: 20,8

Y

0,00691 M.J
Heat diesel B250

Value: 0,00746




Bilaga F Processtrad for 1 m” I6sningsmedelsburen farg
1p
SEB paint 75 pm pa
1 mm plat
Value: 65
[ —
0,12 kg 1m2 1m2
Applied SB paint [ron phosphate 1 Wyet painting 1 mm
50% mm
Value: 32 Value: 21,7 Value: 113
0401 kg 0,00386 tkm 9,06 MJ 474
SB paint Truck 28t B250 Electricity Sweden Electricity Sweden
B250 B250
Value: 32

Value: 000746

Value: 21,7

Walue: 11,3




Bilaga G

Walue: 53

Tp
WE paint 75 pm pa
1 mm plat

Processtrad fér 1 m? vattenburen farg

—

0,12 kg T me T m2
Applied WEB paint [ron phosphate 1 Wyet painting 1 mm
£0% mm
Walue: 20 Value: 21,7 Value: 11,3
0,401 kg 00036 tkm 9,06 M.J 4 74 W
YWE paint Truck 28t B250 Electricity Sweden Electricity Sweden
B250 B250

Value: 20

Value: 000746

Value: 21,7

Value: 11,3
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Bilaga H Milj6profil per m* mélad yta

Energi- och rdvaruresur suttag samt emissioner for 1 m? lackerad med 75 mym av
resp farg

Enhet Pulverfarg Ldsnmburen  Vattenburen

farg farg
Energi
energy from natural gas MJ 3,85 11,3 5,82
energy from hydropower MJ 12,8 10,8 10,7
energy from oil MJ 3,97 7,07 3,42
energy from uranium MJ 7,59 6,53 6,49
biomass (feedstock) MJ 0 1,02 0,82
energy from coal MJ 11 0,38 0,34
energy from lignite kJ 117 354 313
energy (undef.) kJ 115 96,8 123
energy recovered kJ -210 -538 -798
Ravaror
crude oil (feedstock) g 110 139 115
coal (feedstock) g 65 79,8 66,8
ilmenite g 59,1 63,2 55,3
NaCl g 54,1 50,6 8,86
natural gas (feedstock) g 25,3 56,4 33
baryte g 17,7 28,9 315
dolomite g 13,5 22 24
limestone g 22,7 20 3,34
Na2S0O4 g 6,55 10,7 11,7
lignite ETH g 5,07 11,8 8,99
water g 2,25 58 181
nitrogen g 8,29 3,37 1,2
oxygen g 2,26 1,12 6,41
Emissioner till [uft
CO2 kg 0,979 111 0,903
CxHy (VOC) g 2,09 202 34,2
SOx g 5,02 6,3 6,13
methane g 2,14 3,68 2,54
NOx g 3,76 4,7 3,57
CO g 1,9 1,03 0,72
dust g 1,28 0,96 0,66
HCI mg 83,3 67,8 54,2
metals mg 40,1 27,9 25
CxHy aromatic mg 4,66 14,2 4,65
N20 mg 8,75 9,6 8,71
benzene mg 2,57 4,14 3,67
HF mg 3,16 3,84 3,25
Ni mg 1,85 2,07 1,67
ammonia mg 0,84 161 1,38
adehydes mg 1,45 1,33 501
Zn mg 0,64 1,07 0,66

heavy metals mg 0,42 0,82 0,39
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Enhet Pulverfarg Ldsnmburen  Vattenburen

farg farg
Emissioner till vatten
Cl- g 33,1 31,6 7,98
Na(aq) g 11,5 10,7 2,44
sulphate g 5,05 4,56 4,17
COD g 1,68 3,7 2,53
anorg. dissolved subst. g 2,58 2,86 2,5
suspended solids g 3,01 2,87 0,91
Ca(aqg) g 1,62 1,52 0,22
dissolved solids mg 515 505 101
CO3- - mg 450 421 60,1
Acid asH+ mg 244 421 326
TOC mg 73,5 271 222
metallic ions mg 123 185 127
ail mg 143 178 147
Al mg 123 143 122
BOD7 mg 0 87,2 69,8
BOD mg 95,7 77,3 60,9
Fe mg 454 549 45,6
Ba mg 21,8 25,6 21,8
N-tot mg 6,8 21,1 16,5
phosphate mg 13,2 17 554
NH4+ mg 15,1 15,5 14,1
CxHy(aq) mg 10,5 8,63 39
nitrate mg 5,64 6,21 5,51
CxHy aromatic mg 4,62 5,29 454
Pb mg 1,55 1,52 14
Zn mg 1,19 1,41 1,2
Cr mg 1,14 1,37 1,16
Avfall till mark
industrial waste g 65,1 126 121
mineral waste g 14,9 14 9,39
solid waste g 2,6 4,24 4,63
slags/ash g 2,77 1,31 1,18
chemical waste (inert) g 1,09 0,868 0,59
chemical waste (regulated) mg 581 753 215
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Bilaga | Processtrad och Eco-indicatorvarden for
o]
pulvermalat hyllplan
Ip
Hyllplan pulver 0.5
m2
Yalue: 0,0202
3,85 kg 1p 3,85 kg
Steel sheet SSAB Powder 50 pum pa Cold transforming
1 mrm plat steel
Yalue: 0,0179 Yalue: 0,00178 Yalue: 0,00048
0,08 kg | 1 m2 | 1 m2
Applied powder Iron phosphate 1 Powder painting 1
80% mm mm
Walue: 0,0009 Walue: 0,00045 Walue: 0,000432

T - -

0,1 kg 0,024 tkm 9,06 MJ 8,7 MJ
Powder paint m Truck 28t B230 Electricity Sweden Electricity Sweden
transp BZ50 BZ50
Yalue: 0,000831 Yalue: 8,86E-6 Walue: 0,00045 Walue: 0,000432
mPt
20
179
15
10
5
178
D ;IIIIIIIIII\I\I\I\I\I\I\I\IIIIIIIIIIIA; DqB
Steel sheet S5AB Pawcler 50 pm pé 1 mm plét Caold transforming steel
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 passembly 'Hyllplan pubver 05 m#.; Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 95/ Europe g f indicatar
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Bilaga J Processtrad och Eco-indicatorvarden for hyllplan
malat med |6sningsmedelsburen farg
Tp
Hyllplan SE farg
0,5 m?
Yalue: 0,0237
| [
3,85 kg 7 1 3,85 kg
Steel sheet SSAB | SE paint 30 prm pa Cold transfarming
1 mrm plat steel
YWalue: 0,0179 Walue: 0,00531 Walue: 0,00048
|
0,048 kg | 1 m2 | 1 m2
Applied SB paint Iron phosphate 1 Wet painting 1 mm
B0% mm

Walue: 0,00462 Walue: 0,00045 Walue: 0,000Z236

T - -

0,16 kg 00144 thkm 9,06 MJ 4,74 M
SE paint Truck 28t B230 Electricity Sweden Electricity Sweden
B250 B250
Yalue: 0,000573 Yalue: 5,32E-B Walue: 0,00045 Walue: 0,000236
mPt
20
179
15
10
531
5
i i 0.48
0
Steel sheet S5AB SEB paint 30 pm pé& 1 mm plét Caold transforming steel
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 passembly 'Hyllplan SB farg 05 rm®: Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 95/ Europe g/ indicatar



Bilaga K

Processtrad och Eco-indicatorvarden for hyllplan
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malat med vattenburen farg

Bilagor till metallstudien

Tp
Hyllplan WE farg
0.5 m2
Yalue: 0,0202
3,85 kg Tp 3,85 kg
Steel sheet SSAB WWEB 30 prm pa 1 Cold transforming
rnrm plat steel
YWalue: 0,0179 YWalue: 0,00181 Walue: 0,00048
0,048 kg 1m2
Applied WE paint Iron phosphate 1
B0% mm

Walue: 0,00112

i

Walue: 0,00045

1m2
Wet painting 1 mm

Walue: 0,000Z236

=

ry

0,16 kg 00144 thkm 9,06 MJ 4,74 M
WE paint Truck 28t B230 Electricity Sweden Electricity Sweden
B250 B250
Yalue: 0,000462 Yalue: 5,32E-B Walue: 0,00045 Walue: 0,000236
mPt
20
17.9
15
10
[
181
e ‘ 0,48
0 # 2
Steel sheet SSAR WE 30 pm pd 1 mm plét Cold transforming steel
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 passembly 'Hyllplan WE farg 0.5 m®; Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 35 Europe o/ indicator
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Bilaga L Processtrad och Eco-indicatorvarden for
pulvermalad balk

Tp
Balk, 10 mm pulver
0.5 m?

Yalue: 0,187

38,8 kg 1p | 385 kg
Steel sheet SSAB Powder 75 um pa Cold transforming
10 rarm plat steel
Walue: 0,179 YWalue: 0,00277 Walue: 0,0048

I
| |

012 kg 1 m2 1 m2
Applied powder Iron phosphate 10 Powder painting 10
80% mm mm

Walue: 0,00135 Walue: 0,000611 Walue: 0,000805

T - -

0,15 kg 0,036 tkm 12,3 MJ 16,2 MJ
Powder paint m Truck 28t B230 Electricity Sweden Electricity Sweden
transp BZ50 BZ30
Walue: 0,00134 Yalue: 1,33E-5 Yalue: 0,000611 Walue: 0,000805
mPt
200
1749
100
2,77 48
0
Steel sheet S5AB Paweler 75 pm pé 10 mm pl&t Caold transforming steel
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 passembly 'Balk, 10 mrn pulver 05 m®; Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 95/ Europe g/ indicator
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BilagaM Processtrad och Eco-indicatorvarden for balk
malad med losningsmedelsburen farg
Ip
Balk, 10 mm SEBE
farg 0.5 m#
Yalue: 0,197
I I [
38,5 kg 1p 38,5 ky
Steel sheet SSAB SE paint 75 pm pa Cold transforming
10 rarm plat steel
Walue: 0,179 YWalue: 0,0126 Walue: 0,0048

T 1 1
| |

012 kg 1 m2 1 m2
Applied SB paint Iron phosphate 10 Wet painting 10
B0% mrm mrm
Walue: 0,0116 Walue: 0,000611 Walue: 0,000388

T - -

0401 kg 0,036 tkm 12,3 MJ 7.8 M
SE paint Truck 28t B230 Electricity Sweden Electricity Sweden
B250 B250
Walue: 0,00143 Yalue: 1,33E-5 Yalue: 0,000611 Yalue: 0,0003288
mPt
200
179
100
128
f | 438
0 L |
Steel sheet S5AB SEB paint 75 pm p& 10 mm plét Caold transforming steel
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 passembly 'Balk, 10 mr 5B férg 0.5 m®: Method: SimaPro 3.0 Eco-indicatar 35/ Europe g/ indicatar
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Bilaga N Processtrad och Eco-indicatorvarden for balk
malad med vattenburen farg
Ip
Balk, 10 mm VB
farg 0.5 m#
Yalue: 0,188
I I I
38,5 kg 1p | 38,5 ky

Steel sheet SSAB WE paint 75 pm p Cold transforming

10 rarm plat steel
Walue: 0,179 YWalue: 0,0038 Walue: 0,0048

fof ot
| |

012 kg 1 m2 1 m2
Applied WE paint Iron phosphate 10 Wet painting 10
B0% mrm mrm
Walue: 0,0028 Walue: 0,000611 Walue: 0,000388

T - -

0401 kg 0,036 tkm 12,3 MJ 7.8 M
WE paint Truck 28t B230 Electricity Sweden Electricity Sweden
B250 B250
Walue: 0,00116 Yalue: 1,33E-5 Yalue: 0,000611 Yalue: 0,0003288
mPt
200
179
100
38 48
0
Steel sheet S5AB WE paint 75 pm p& 10 mm plét Caold transforming steel
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 passembly 'Balk, 10 mr WE farg 0.5 m®; Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 35/ Europe o/ indicator
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Bilaga O Karakteriseringsvarden for 1 kg pulverfarg samt
for 1 m? applicerad pulverfarg

Ecoindicatorvarden for 1 kg pulverfarg

mPt
5
413
4
J 2.76
TIIIIIIT]
2
1 TITTTIIT0]
0174 0.28
0 0 0.00222 0.011 0.0607 | 00117 |
Powdet paint  Titanium Iran oxide, Dolomit A2 Elanc fixe Epoxy resin PET tesin Electricity Cortainer Truck 40t
m fransp dioxide wellow SWEFF SVEFF SWEFF SWEFF Sweden ship BEz50
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid
Analyse 1 kg matetial 'Powder paint m transp”. Method: SimaPra 3.0 Eco-indicatar 35/ Europe g/ indicatar
Ecoindicatorvérden for 1 m2 applicerad farg
mPt
1.5
135
1.25
1
0.75
05 0.45 0,432
T EEER RN SRR ARARRREEERRRRRRRRY NI
0
Applied powder 80% Iran phosphate T mm Fowder painting 1 mm
B graenh Hozone 7] acidit HH eutraph [T h.metals
F carcin, Bdw.smog Bssmog FA pesticid B erergy
M =alid

Analyse 1 passembly 'Powder 75 pm pé 1 mm plat; Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 95/ Europe g / indicator



Bilaga P
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Bilagor till metallstudien

Karakteriseringsvarden for 1 kg
|6sningsmedel sburen farg samt for 1 m?
applicerad |6sningsmedelsburen farg

Ecoindicatorvarden for 1 kg l6sningsmedelsburen farg

mPt
1.25
11
1
0.75
063
0522
05
TTTIT
LT
0.27
0.25 0,213
. GRE] 0.206
e 0,156 0147 mEEEE|
[INENEN
TTTT T 0.0737 A TTITIT
00371
] 0.0133 | 0.00672 [ zi 0.0112
0
SE paint Titaniurm  lran Dolomit  Blanc  Talloil  Aelamine Epoxy  Butanol  Xylen  atdeacets ubghyco Zlecticity Zontaine  Truck
dicxide  oxide, AL fixe alkyd resin resin - SVEFF  EVEFF  SWEFF  SWEFF Sweden  ship  40tB250
B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 kg matetial 'SB paint Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 35 Europe o/ indicator

Ecoindicatorvérden for 1 m2 applicerad l6sningsmedelsburen farg

mPt

125

11.6

7.5

25

0,45

0,236

Applied 5B paint 60%

Hazone
Bdw.smog

B graenh
R carcin,
M =alid

Iran phosphate T mm

acidif
Bssmog

et painting 1 mm

[T h.metals
B erergy

HH eutraph
pesticid

Analyse 1 passembly 'S paint 75 tm pa 1 mm pl&ts Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 85/ Europe g/ indicator
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Bilaga Q Karakteriseringsvarden for 1 kg vattenburen farg
samt for 1 m? applicerad vattenburen farg

Ecoindicatorvarden for 1 kg vattenburen farg

pPt

1000 95

404

400

a0o

700

600

500

400

300 270

200 175 man
e L s
100 "y 745 11
- 295

0 133 733 |p = [ o 1.2

WE paint  Titaniurm Iron Dolomit  Blancfiee  Tall il Phabd Epoxy  3utylghyco  Butanol  Electricity Cortainer  Truck 40t
dioxide oxide, AZ SWEFF alkyd beads resin SWEFF SYEFF  Sweden ship Bz50

B areanh. Hozone VA acidit H eutraph [T h.retals
B carcin B w smog H s smog [ pesticid H energy
M=alid

Analyse 1 kg matetial "WE paint’ Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 95/ Europe g/ indicator

Ecoindicatorvérden for 1 m2 vattenburen farg

mPt

0.45
LT DT nom

PCCTTT T T T T TT T T TT T T T T T T T T TTTTTT T )
| |

Applied WEB paint 60% Iran phosphate T mm et painting 1 mm

B graenh Hozone 7] acidit HH eutraph [T h.metals
F carcin, Bdw.smog Bssmog FA pesticid B erergy
M =alid

Analyse 1 passembly "W paint 75 pm pa 1 mm plat: Method: SimaPro 3.0 Eco-indicator 95/ Europe g / indicator
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Bilaga R Karakteriseringsvarden for olika [6sningsmedel

och pigment (1 kQ)

Ecoindicatorvarden for olika |6sningsmedel

mPt
6
527
5
402
4 3.9
343
300 313
3
2,43 24
21 [T L
v (T AT e BT
TR janmnnmnnunn |l aannnnnnnnn
ARl NNNNNENRNN
057
. Z
*ylen Nafta Acetan BDG Butancl Ethanol lsopropancl  Butylacetale Ethylacetat Butylglycol MPA
R greenh, Bozne A acidit B eutroph. Mhmetals R carcin. BRw.smog
Hes.smog P pesticid Henergy M solid
Compare teport setup 'Jamfdrelse |asningsmedel’ Methoe: SimaPro 3.0 Eco-indicator 35/ Europe g/ indicator
mPt
%
214
20
15
138 134
5
0
Carhon black Titanium dioxide chioride Titanium dicxide sulphate Zinc wide
R greenh, Bozne A acidit B eutroph. Mhmetals R carcin. BRw.smog
Hes.smog P pesticid Henergy M solid

Compare report setup 'Jamforelse pigment; Mathod: SimaPro 3.0 Eca-indicator 85 / Europe g/ indicator
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Bilagor till maleristudien

I nnehallsférteckning

BilagaA Inventeringsprofil for 1 kg vat alkydfarg (FU1)

Bilaga B Anvanda karaktariseringsindex i maleristudien
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Bilaga A Inventeringsprofil for 1 kg vat alkydfarg (FU1)

|Alkydfarg
Emissioner till luft [g]
CO, 770
(6{0) 0,7
CH, 0,5
N,O 0,0
CxHy 51
VOC 0,2
VOC lésningsmedel 19
NOx 6
SOx 4
S04 64,6
Stoft 0,1
Damm 15,2
Metaller 0,002
H* 0,0002
Emissioner till vatten [g]
BOD 0,03
COD 0,02
CxHy 0,16
N-tot 9,45
P-tot 0,0002
Metaller 0,01
Sulfat 0,008
Klorid 0,006
Lost material 0,02
Suspenderat material 0,02
Olja och fetter 0,004
Avfall till marken [g]
[Slagg och aska 0,8
Farligt avfall 0,1
Gruv- och mineralavfall 6,7
Industriavfall 22,5
Ovrigt avfall 190,4
Fornyelsebara resurser [kg]
[Tra (1) 0,00
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Icke férnyelsebara resurser [kg]

Stenkol 0,33
Olja 0,6
Naturgas 0,2
Aluminium, aluminiumhydroxid 0,0
Jarnmalm 0,1
Kopparmalm 0,001
Uranmalm 0,000
Kalksten 0,007
Téaljsten 0,10
Stensalt 0,002
Natriumkarbonat 0,010
Icke fornyelsebara material® [kg]

Saltsyra 0,02
Svavelsyra 0,49
Natriumhydroxid 0,001
|F(‘jrnyelsebara material [kg]

Tallolja 0,45

Energianvandning fornyelsebara brénslen [MJ]

Biobransle 0,003
Energianvandning icke fornyelsebara brénslen [MJ]

Bensin, diesel, olja 3,8
Naturgas 4,9
Kol 4,5
Energianvandning elektricitet [MJ]

Elektricitet 2,9

! Med material avses sadant som inte ar inventerat

OBS! Det ar material som inte
inventerats!
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BilagaB. Anvanda karaktéariseringsindex i maleristudien

Foljande karakteriseringsindex har anvants till miljopaverkansbedémningen.

Vaxthuseffekten
GWP 100
Kélla: IPCC 1995 (SNV 1998).
GWP 100 (direkt)* g koldioxidekvivalenter

Global Warming Potential
CO, 1
CH, 21
N,O 310
HFC 134a 1300
CF, 6500
SFe 23900

* Endast utslapp till luft som har direkt paverkan pa vaxthuseffekten.
CO och NOx har indirekt paverkan.

FoOrsurning.

AP (CML)

Kélas CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA
AP, Acidification Potential g SO, ekvivalenter
SOz, SOx 1

NOx 0,7

NO 1,07
NO2 0,7

HF 1,6

HCl 0,88
NH; 1,88
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Overgddning, eutrofiering.

EP (CML)

Kélas CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA
Eutrofication Potentials g PO,> ekvivalenter
PO,* 1

P 3,06

P2Os 1,34

NOX, (NO,) 0,13

N 0,42

NO 0,20

NH," 0,33

NH; 0,35

COD 0,022

Fotokemisk oxidantbildning, marknéra ozon.

POCP (CML)

Kéla: CML 1992. Environmental life cycle assessment of products. Guide LCA
POCP, Photochemical Ozone g etylen (eten) ekvivalenter
Creation Potential

Eten (CgHz) 1

CH, 0,007

CxHy (medelvéarde alkaner) 0,398

HxCy utom metan 0,416

Hal ogenerade kolvéten (medelv.) 0,021
Aromatiska kolvéaten (medelv.) 0,761

Aldehyder (medelvarden) 0,443

Kolvéten, VOC, (medelv.) 0,443

NMVOC (medelv.) 0,416

metanol 0,123

etanol 0,68

akoholer (medelvarde) 0,196

aceton 0,178

benzen 0,189

toluen 0,563

*  Karakteriseringsfaktorerna & angivnai ett intervall for varje amne, men
medelvérde anvands.
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